
يتم سحق الخام وتطهيره لفصل المعادن الحاملة للنحاس عن المواد المهدرة أو الشوائب.
الخامات المفصولة سوف يتم سحقها بواسطة مطاحن الكرة. حجم المادة النهائية سيكون أقل من
.100 ميكرون

 

خلال التجميع النهائي للطحن يضاف إلى الطين الذي يمتص كبريتيد النحاس بشكل تفضيلي ويجعل
ثم يتم تركيز معادن النحاس هذه من خلال التعويم عندما يتم .hydrophobic جزيئات الكبريتيد
إلى الملاط لتثبيت الجسيم النحاسي ليتم Frother ضخ فقاعات الهواء في الملاط. عادة ما يضاف
تحميله في فقاعات في الجزء العلوي من الملاط عند تكوين الزبد. سوف يتم تسليم الملاط أو
المخلفات من بحيرات الطفو إلى المثخن حيث يتم إضافة المواد النفاذة لتعزيز الترسيب
السريع وتوليد تدفق واضح ، والذي يعود إلى دائرة المياه العملية. وعادة ما يتم التخلص من
.المخلفات السميكة بشكل أكبر عن طريق الترشيح حيث تتم إضافة مادة منبثقة كمساعد للفلترة

 

تتم إزالة الزبد المحمل بالنحاس (نحاس المركز) من الفائض بوسائل ميكانيكية ثم يتم تكثيفه
ونفثه عند استخدام المواد الفلورية لتحسين معدلات الترسيب والترشيح. يحتوي التركيز أو
الكعكة الناتجة على ما يقرب من 25 إلى 35٪ من النحاس ، والتي يتم استردادها بعد ذلك عن
.طريق المعالجة الحرارية المعدنية
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.ج: الترسيب من برازات النحاس / تعويم المركز

B: مساعدات الترشيح من مخلفات سميكة / مركز النحاس المكثف.


